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Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normg EN 998-1; certyfikowana przez WTA obrzutka
renowacyjna, przeznaczona do obrobki recznej i maszynowe;.

Specjalnie dostosowana do programu produktéwrenowacyjnych Baumit obrzutka przeznaczona

do wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podtozy mineralnych (mur, stary, chtongcy
wode beton), stanowigca warstwe sczepng pomiedzy podtozem a tynkiem renowacyjnym. Obrzutka
niezbedna jest na murach z kamienia naturalnego.

W przypadku podioza silnie chtonacego wode obrzutka Baumit SanierVorspritz SV 61 pozwala na
zdecydowane wyréwnanie stopnia pochtaniania wody. Przeznaczong do zagruntowania powierzchnie
nalezy z reguty pokrywaé w 50%, przy czym moZliwe jest catopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki
(na podtfoza zasolone siarczkami lub zawierajace gips).

W przypadku murdw o niestabilnych wtasciwo$ciach obrzutka pozwala na zréwnowazenie wtadciwosci
podtoza.

Piasek, cement o zwiekszonej odpornosci na dziatanie siarczkéw i dodatki umozliwiajace lepszg obrobke
oraz zwigkszajace przyczepnosg.

Mineralna obrzutka renowacyjna do obrébki maszynowej, charakteryzujgca sie dobrymi zdolno$ciami
do zatrzymywania wody i dobrym przywieraniem do podtoza.

Obrzutke mozna fatwo narzucac kielnig lub natryskiwa¢ maszynowo.

Dzieki odpowiednio dostosowanej wytrzymato$ci oraz zdolno$ci do kapilarnego przewodzenia wody,
obrzutka jest specjalnie przeznaczona do stosowania w przypadku wilgotnych i zasolonych muréw,
przy czym mozliwe jest rowniez stosowanie obrzutki w nowym budownictwie.

Klasa zaprawy: CS IV wg EN 998-1

Uziamienie: 0-4mm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 6,0 N/mm?

Wspdiczynnik oporu dyfizyinego pary wodnej : <15

Whikanie wody: >5 mm po 1 godz.; > 20 mm po 24 godz.
Zapotrzebowanie wody: 6 - 7 litrw/worek

Wydajnos¢: ok. 18 |. mokrej zaprawy z worka

Zuzycie: ok. 5-6 kg/m2 (krycie 50%)

ok. 9-10 kg/m? (petne krycie)
Worek 35 kg
W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 6 miesiecy.

Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym. Certyfikowany system zarzadzania jakosci
sprawdzony przez Towarzystwo Nadzoru Technicznego TUV zgodny normg EN ISO 9001 oraz
norma dotyczaca Srodowiska ISO 14001.

Produkt nie zawiera zadnych szkodliwych dodatkéw, jednakze spoiwo - cement reaguje z wodg alkalicznie
(Xi - drazniacy), dlatego nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu ze skdrg sptuka¢ woda, w przypadku
kontaktu z oczami ptukaé obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza.

Stary, zniszczony tynk nalezy sku¢ do wysokosci 100 cm powyzej granicy zawilgocenia. Kruszace sie
fugi i spoiny wydrapa¢ na gteboko$¢ 2-3 cm. Usunag¢ zabrudzenia, kurz, izolacje bitumiczng i luzne
czesci. Gruz budowlany codziennie usuwaé z placu budowy. Wymieni¢ uszkodzone cegty/ kamienie/
bloczki.
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Doktadnie oczy$ci¢ mur (stosujac sprezone powietrze, miotte/ szczotke druciang itp.) a nastepnie
osuszy¢. W watpliwych przypadkach podfoze silnie chfongce wode nalezy wstepnie zwilzy¢ (unikaé
tworzenia sie btony wodnej na powierzchni $ciany).

Zagwarantowa¢ dobre przywieranie obrzutki do podtoza.

Obrébka Przestrzegaé zalecen zawartych w analizie starego tynku i wytycznych renowacyjnych !

Wymiesza¢ obrzutke Baumit SanierVorspritz SV 61 z czystg woda, bez dodawania jakichkolwiek
dodatkow. Przygotowanie reczne - w skrzyni na zaprawe lub mieszalnikiem recznym (czas mieszania
ok. 3 minut). Stosujac odpowiednie agregaty tynkarskie nalezy - z uwagi na grube uziarnienie -
zastosowac uzywane Slimacznice i wstepnie zamuli¢ weze podajace szlamem wapiennym.

Nanosi¢ obrzutke - o ile to mozliwe - pasmami, pokrywajac jedynie 50% powierzchni. W zalezno$ci

od wymogdw podtoza, obrzutke mozna réwniez naktada¢ na catg powierzchnie muru, (grubo$¢ warstwy
5 mm). Obrzutki nie nalezy w zadnym przypadku stosowa¢ do wyréwnywania nieréwnos$ci podioza.
Natozong obrzutke ewentualnie zwilzaé, aby uchroni¢ przed wypaleniem sie. Caty przygotowany materiat
musi zostac zuzyty przed rozpoczeciem procesu twardnienia. Nie miesza¢ ponownie raz zwigzanego
materiatu. O ile to mozliwe naktadac tynk juz 1- 2 dni po pokryciu podioza obrzutka,

Wskazowki Nie wykonywac prac przy bezpo$rednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chroni¢

przygotowang powierzchnie przed zbyt szybkim wysychaniem. Swiezo zagruntowane obrzutkg
powierzchnie nalezy przez 1-2 dni chroni¢ przed wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja
ilub odwilgacanie). Przed potozeniem nastepnej warstwy nalezy zachowaé 1- 2 dni przerwy
technologicznej. Zbyt diugie przestoje mogq jednak na wilgotnym murze doprowadzié¢ do utworzenia si¢
spieczonej warstwy i spowodowac problemy z przywieraniem.

W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia, materiatu i podtoza musi wynosi¢
min. +50C.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy s niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuzg technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacii technicznej wezesniejsze jej wersje traca wazno$c. Najbardziej aktualne informacije znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja,
nasze "Ogolne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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